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,p A N D R o L ENREGISTREMENT Réf: ENR/S/RAISMES/S/CTRL/106
CERTIFICAT D'INSPECTION Autres réf: NF EN 10204 - 3.1
MANUFACTURER'S INSPECTION CERTIFICATE
INSPEKCNI CERTIFIKAT C.K-V.L - Version 04 - 21/03/2019 - Page 1/1
N° CERTIFICAT
CLIENT ZAKAZNIK Pandrol s.r.o N® ARC / PRIJATA POD ¢ Eislo certifikétu
$01803800 W oAs A8
PROCES-VERBAL DE o
RECEPTION N° / CONTRAT N°/ SMLOUVA C | gafs%mc::%
PROTOKOL O
PREJIMCE TPD ¢.1/2017-AT(S2DC) s——
TOP &.2/2017-AT(ZSR) COMMANDE RTS N°33/S -2018
INFORMATIONS ,
N° LOT / VYROBNI SERIE: 903230 ESSAIN°1/ZKOUSKA C: C13961
PROCEDE / METODA : D40PLAJSCD25D ESSAIN°2 / ZKOUSKA C: €13961-1
PROFIL DU RAIL / TVAR KOLEJNICE S49 DATE / DATUM: 271032019
KIT REFERENCE : 76100004 QUANTITE / MNOZSTVI : 580
MESURE DE LA DURETE (HARDNESS) (TVRDOST)
DURETE MOYENNE 291 =5
PRUMER 293 HB
MIN: 260 HB MAX 300 HB
ANALYSE CHIMIQUE (CHEMICAL ANALYSIS)
Composition chimiaue définie - Stanovené chemické sloZeni svarového kovu:
Element|] C Si | Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Ti v
Min 04 05 - - . . . - 0,02 = S
Max | 075 | 175 | 14 | 0035|0035 | 02 | 04 0.2 0.2 06 | 005 | 025
Composition chimique constatée - Skute&né chemické sloZeni svarového kovu:
% | 0570 | 0930 [ 0750 | 0,014 | 0,009 | 0,157 | 0,008 | 0,043 | 0,045 | 0,130 | 0,002 | 0,007
% | 0650 | 0970 | 0,860 | 0,016 | 0,012 | 0,161 | 0,010 | 0,046 | 0,048 | 0,206 | 0,001 | 0,006
AUTRES CONTROLES (OTHER CONTROLS)
Tt.PS DE REACTION  CAS REAKCE 23 POIDS DE LA CHARGE / 10190
23 HMOTNOST DAVKY :
ESSAI DE FLEXION (SLOW BEND TEST)
EFFORT / SILA : 10015 KN FLECHE / PRUHYB : 201 mm
DOCUMENT DE REFERENCE (SPECIFICATION): STE 6

Potvrzujeme, ze dodavka uvedena ve smiouvé je shodna s podminkami smiouvy / s intemimi dokumenty / se shora uvedenymt dokumenty.
Nous déclarons que la fourniture citée est conforme aux exigences du contrat et que, aprés vérifications et tests, elle répond en tout point, aux exigences

: 2 nents ions énumérées dans |a présente déclaration de conformité.
We centify that the supplies detailed in contract were inspected and recognized to conform to the order specifications and / or internal specifications and / of

|

Responsable Management Quallté 8
Pracovnik odpovédny za kvalitu Directeur Industriel Reditel zavodu
R s Date / Datum
< s B Ce e, 08/04/2019 ﬁ/
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